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(152) Model Web

AWS/ASME SFA - 5.28 ER120S-G

ENISO 16834 - A G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo

TS ENISO 16834 - A G 89 6 M21 Mn4Ni2CrMo

EN ASTM

S690Q-5890Q

S690QL-S890QL

SB90QLN-S890QLN

*$960QL

*$1100QL

*$1300QL
HY80
HY100
Q1(N)
Q2(N)

* Ana metalin ve kaynak malzemesinin ¢alisma sicakliklarini inceleyiniz

* PDF formath belgeleri indirmek i¢in onay isimlerine tiklayiniz.

960 N/mm?2'ye kadar akma dayanimina sahip ince taneli ve yiiksek dayanimli geliklerin
gazaltl (MIG/MAG) kaynadinda kullanilan hafif alagimli bakir kaplamali kaynak telidir.
Kaynak metali -60°C? ye kadar yiliksek gentik darbe dayanimina sahiptir. Yiksek
dayanimh borularin, &ézellikle hafriyat, maden makine ve ekipmanlarinin, ving ve yiik
kaldirma araclarinin, petrol sahasli ekipmanlarinin imalatlarinda kullanilan yiiksek
dayanimli geliklerin kaynagina uygundur.

LEERNTIN

C Si Mn Cr Ni Mo
0.09 0.80 1.80 0.30 2.20 0.55
Centik Darbe Dayanimi ISO - V (J)
Test Sekli Koruyucu Gaz Akma Dayanimi (N/mm?) Cekme Dayanimi (N/mm?) Uzama A5 (%)
20°C -60 °C
Kaynak Sonrasi M21 >=960 >=1040 >=15 >=70 >=47
* Kimyasal kompozisyon ve mekanik 6zellikler koruyucu gazinin kullaniimasi durumunda gegerlidir.
Uriin Kodu Cap (mm) Kutu Agirhigi (kg) Ambalaj Tipi Gaz Tiiketimi Koruyucu Gaz Kutuplama
2209003M15 1.00 15 MG 192 (K300 MS PRE) 1.00 mm: 10 It/dk M21 s
2209005M15 1.20 15 MG 192 (K300 MS PRE) 1.20 mm: 12 It/dk (Ar + %15-25 CO2) — +

1-Kuru bir odada mimkiin oldugunca sabit bir sicaklikta (Bagil nem < %50, oda sicakligi > 20°C) tahta paletler lizerinde depolanmalidir.

2-Tagima ve depolama esnasinda yliksek statik ylik ve darbe uygulanmamaldir.
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