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(152) Model Web

AWS/ASME SFA -5.9 ER2209
ENISO 14343 - A G2293NL
TS ENISO 14343 - A G2293NL
DIN M. No. ~1.4462

* Ana metalin ve kaynak malzemesinin galigma sicakliklarini inceleyiniz

Cc Si Mn Cr
<=0.03 <=0.90 0.50-2.00 21.50-23.50
Test Sekli Koruyucu Gaz Akma Dayanimi (N/mm?)

Kaynak Sonrasi M13 >=480

7.50-9.50

Cekme Dayanimi (N/mm?)

* PDF formath belgeleri indirmek i¢in onay isimlerine tiklayiniz.

Cr-Ni-Mo igeren dubleks (ferritik - dstenitik) paslanmaz geliklerin kaynaginda kullanilan
dubleks paslanmaz celik gazalti (MIG/MAG) kaynak telidir. Kimya , petrokimya, kadit ,
gemi inga,deniz suyu aritma sanayilerinde, asit tanklarinin ve boru donanimlarinin
kaynaginda kullanilir.Dubleks paslanmaz geliklerin karbonlu geliklerle birlestirmesinde
de kullanilabilir. Yiksek mukavemete ve siireklige sahip kaynak metalinin klorirll
sollisyonlarda, gukurcuk korozyonuna ve gerilmeli korozyon gatlaklarina karsi direnci
yuksektir. +250°C'ye kadar servis sicakliklarinda kullanilabilir.

Ortiilii Elektrod: El 2209
TIG Kaynak Teli: T1 2209

LEHNTIN

Ni Mo
2.50-3.50

Gentik Darbe Dayanimi ISO -V (J)
Uzama A5 (%)
20 °C -40 °C

>=680 >=22 >=50 >=32

* Kimyasal kompozisyon ve mekanik 6zellikler EN 1ISO 14175 - M13 (Ar+%0,5-3 02) koruyucu gazinin kullaniimasi durumunda gecerlidir.

Uriin Kodu Cap (mm) Kutu Agirhgi (kg)

2300805M15 1.20 15

Ambalaj Tipi
MI 2209 (K300 MS PRE)

Kutuplama

=+

Gaz Tiiketimi Koruyucu Gaz

1.20 mm: 12 It/dk M14
(Ar + %0.5-5 CO2 + %0.5-3 02)

M13
(Ar + %0.5-3 02)

I
(%100 Ar)

M12
(Ar + %0.5-5 CO2)

1-Kuru bir odada miimkiin oldugunca sabit bir sicaklikta (Bagil nem < %50, oda sicakhigi > 20°C) tahta paletler (izerinde depolanmalidir.

2-Tagima ve depolama esnasinda yliksek statik ylik ve darbe uygulanmamaldir.

http://www.oerlikon.com.tr/web/Model/ModelWebDetail_TIG.aspx?DIL_ID=4&ID=599
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http://www.oerlikon.com.tr/web/Model/ModelWebDetail.aspx?DIL_ID=4&ID=345
http://www.oerlikon.com.tr/web/Model/ModelWebDetail_TIG.aspx?DIL_ID=4&ID=600

